
　

	
      	保　存　科　学　第44号
	目　　　次
	　口絵（カラー）
	尾形光琳筆紅白梅図屏風の蛍光Ｘ線分析	早川泰弘・佐野千絵・三浦定俊・内田篤呉	･･･1
	紫外・可視反射スペクトル法による染料非破壊分析のための基礎研究− （１)	 吉田直人・三浦定俊	･･17
	FCRによるトヨタコレクションの調査	三浦定俊・松島朝秀	･･25
	印刷用製版オルソフィルムRO-100 とHS のエミシオグラフィ撮影用
フィルムとしての特性
	松島朝秀・三浦定俊	 
            ･･35

          
	カミキリムシに食害された竹製品の低温処理による殺虫事例	木川りか・大下 芳博	･･43
	高濃度二酸化炭素ガス中におけるヒノキ材のひずみの測定	犬塚将英・木川りか・佐野千絵・石崎武志	･･49
	日本画用画材に対する酸性溶液・アルカリ性溶液およびホルマリンの影響	佐野千絵・福岡葉子・大野彩	･･57
	印刷インキに用いられる有機赤色顔料への室内汚染ガスの影響	森克之・佐野千絵	･･65
	川越市山車収蔵庫施設内の温湿度変化の実測と解析	石崎武志･高見雅三・古谷太慈・ジョン　グルネワルド	･･73
	九州国立博物館の壁付展示ケースにおける換気回数，温度，相対湿度の測定	犬塚将英・鳥越俊行・石崎武志・本田光子	･･83
	20GHz-TDR 装置を使った比誘電率測定の特徴	登尾浩助・君島章太郎・石崎武志・武田一夫	･･97
	
            土壁の水分吸収・放出に関する基礎的研究

            

	朽津信明・森井順之	･103
	
            鎌倉市百八やぐらの保存を目的とした亀裂計測

            

	朽津信明・李心堅・関博充・森井順之・遠藤努	･109
	
            文化財の強度測定法と風化度合いの定量化について

            

	朽津信明・李心堅・関博充	･117
	
            敦煌莫窟53窟仏龕周辺における土壁中の可溶性塩類について

            

	谷口陽子・森井順之・陳港泉・蘇伯民	･127
	
            事例報告：彩色漆喰上の汚れ除去に関する試み

            

	早川典子・山本記子	　　･135
	
            高松塚古墳における30年間の気温変動


	三浦定俊・石崎武志・赤松俊祐	･141
	
            遺跡等で使用する樹脂のカビへの抵抗性について


	木川りか・早川典子・山本記子・川野邊渉・佐野千絵・青木繁夫	･149
	
            キトラ古墳開封前の石室内空気環境調査報告


	佐野千絵・間渕創・三浦定俊	･157
	
            キトラ古墳の前室および石室における菌類調査報告


	木川りか・佐野千絵・間渕創・三浦定俊	･165
	展示公開施設の館内環境調査報告−平成15年度	石崎武志・佐野千絵	･173


      


