
〔報告〕 キトラ古墳から分離された細菌や酵母の

修復用高分子材料に対する資化性試験

木川 りか・佐野 千絵・喜友名 朝彦 ・立里 臨 ・杉山 純多 ・
早川 典子・川野邊 渉

1.はじめに

これまで高松塚古墳，キトラ古墳の壁画の剥落止めや強化処置などに使用されたことのある

高分子材料には，パラロイドＢ72，HPC（ハイドロキシプロピルセルロース），MC（メチルセ

ルロース）などがある。これらの高分子材料についてカビの生育度試験は行ってきた が，古

墳などの高湿度環境でカビ以外に問題になる細菌や酵母などの生育可能性については，まだ十

分にデータが揃っているとはいえなかった。本報告では，キトラ古墳から分離された細菌や酵

母の分離株を用いて，これらの微生物が修復処置に用いられる高分子材料を栄養源として生育

する可能性があるかどうかを調査した。その結果，多くの細菌株が膠，フノリなどの天然材料

だけでなく，HPC，MCなどの材料も資化する場合があることがわかったので，報告する。

2.調査方法

2－1.壁画の剥落止め，強化処置などに使用された高分子材料サンプル

今回の試験で用いた高分子材料の一覧を表１に示す。高松塚古墳の石室内で過去に使用され

たパラロイドＢ72をはじめ，キトラ古墳の壁画の取り外し作業の際に使用されたHPC，MCに

ついて検討した。また，膠，フノリは石室内で使用されたことはないが，日本の伝統的絵画の

修復に用いられる材料で，かつこれまで実施したカビの生育度試験でカビが生育しやすかった

こともあり，今回の試験でも生育度の比較のために試験に加えた。

2－2.高分子材料を加えた培地の調製

各高分子材料の試料の濃縮溶液を用いて，細菌の資化性試験に適用される基準 に基づき，高

分子材料の最終濃度0.1％と0.5％になるように２段階の濃度でほかの炭素源をほとんど含まな

い液体培地へ添加し，その液体培地中でそれぞれの細菌や酵母が生育するかどうかを調査した。

また，対照として，細菌，酵母が通常炭素源として生育するグルコース（0.1％，0.5％）を添

加した培地も用意し，生育の度合を比較した。

高分子材料サンプルを液体培地に加えるに当たり，濃縮溶液を調整する際，ほとんどの材料

は，滅菌水に１％程度の濃度で溶け，試験上で問題がなかったが，パラロイドＢ72は水に溶け

ないため，この樹脂のみはジメチルスルホオキシド（DMSO）に５％濃度でとかし，この濃縮

溶液を培地に1/50容，あるいは1/10容加えることで培地を調製した。ただし，パラロイドＢ72

の場合は，後述するように，場合によっては基本培地にこの濃縮溶液を加えたのちに樹脂が一

部液体培地中で析出する場合もあった（写真１）ため，培地中には目的の濃度の樹脂が溶けて

いない可能性が高い。ほかの材料では，このような問題はみられなかった。
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各種高分子材料の濃縮溶液調製濃度の検討結果を表２に示す。

2－3.細菌・酵母供試菌株と試験方法

供試菌株一覧を表３に示す。キトラ古墳の漆喰の一部の劣化に重大な影響を与えたと推測さ

れる酢酸菌 Gluconacetobacter sp.をはじめとして，これまでキトラ古墳石室内，特に壁面上の

バイオフィルムから分離された細菌８菌株，酵母４菌株（一部，高松塚古墳分離株を含む）を
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表1.試験に用いた高分子材料

No. 高分子材料名 備考

①
パラロイドＢ72（アクリル樹脂）

（Rohm& Haas社）Lot.No. 20071109

パラロイドＢ52は昭和50年代に高松塚古墳壁

画の剥落止めに使用されていた。

②
HPC Mw.100万（ハイドロキシプロピルセルロース）

（Aldrich社）Batch#11331MA

2004年当時キトラ古墳の壁画の取り外し作業

で使用されていたもの。

③
HPC Mw.100万（ハイドロキシプロピルセルロース）

（Aldrich社）Batch#05131JH

キトラ古墳などで使用されてきたもの。

④
HPC H（ハイドロキシプロピルセルロース）

（NISSO）2010年時点で使用しているもの

2010年時点で作業に使用されていたもの。

⑤
MC 4,000cps（メチルセルロース）

（Aldrich社）Lot No. 01616CO

キトラ古墳などで使用されてきたもの。

⑥
MC 400cps（メチルセルロース）

（Aldrich社）Lot No. 14601TC

キトラ古墳などで使用されてきたもの。

⑦ 三千本膠（にかわ）
古墳石室内の作業では使用していない。

日本画で使用されるもの。

⑧ 煮だしフノリ（混合）
古墳石室内の作業では使用していない。

抽出成分をシート状に固めたもの。

⑨ 精製フノリ（混合
古墳石室内の作業では使用していない。

抽出成分をシート状に固めたもの

写真1 パラロイドＢ72の濃縮溶液を添加したのちの Bacto Yeast Nitrogen Base液体培地の例

（左：0.1％，右：0.5％）
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用いた。また，参考としてバイオフィルム形成に関わるとされる代表的な細菌（Pseudomonas
 

aeruginosa）および酵母（Candida albicans）を試験に供した。

細菌は，nutrient agar（Oxoid,Hampshire,England）において，30℃で24時間前培養を行

い，資化性試験の基礎培地としては，Ｍ70液体培地（組成の詳細は添付資料１に示す）を用い，

30℃で１週間培養した。また，酵母はYeast extract-malt extract agar（YM agar）で28℃

で３日間前培養を行い，資化性試験の基礎培地としては，Bacto Yeast Nitrogen base (Becton
 

Dickinson,MD,USA））を用い，25℃で４週間培養を行った。

3.結果と考察

細菌の試験結果を表４に，酵母の試験結果を表５に示す。

試験は2010年，2011年の２度にわたって同じ菌株を用いて実施し，それら２回の結果を併記

した。結果は，グルコースを加えた陽性コントロールの結果と比較し，目視により判定した。

細菌の中には，天然材料の膠，フノリを加えた場合のみならず，HPC，MCを加えた場合にも

生育し，これらの材料を資化するものもあることがわかった。なお，キトラ古墳の漆喰の一部

の劣化に重大な影響を与えたと推測される酢酸菌 Gluconacetobacter sp.については，HPC，MC

などの高分子を資化することはなかった。2011年に実施した２回目の試験において，培養前の

各高分子材料を含む液体培地の様子を写真２に，一例として Bacillus thuringiensisの菌株につ

いて３週間培養した後の各液体培地中での生育の様子を写真３に示した。

今回供試した樹脂の中でパラロイドＢ72を加えた培地では，今回調査したいずれの細菌，酵

母株も生育しなかったが，この樹脂の場合は各液体基礎培地に添加した際に完全に溶解せずに，

白色の塊が残存する場合もあった（写真１，写真２）ため，今回の液体培地を用いた方法では，

資化性を正確に試験できていない可能性もある。また，パラロイド B72のみ，濃縮溶液を DMSO

キトラ古墳から分離された細菌や酵母の修復用高分子材料に対する資化性試験

表2 各高分子材料の濃縮溶液調製濃度の検討結果

No. 樹脂等試料名 溶媒
希釈濃度

0.5％ １％ ５％ 10％

滅菌水 － × － －

①
パラロイドＢ72

（アクリル樹脂）
90％エタノール － － × ×

DMSO － － ○ ×

②
HPC Mw.100万

Batch#11331MA
滅菌水 － ○ － －

③
HPC Mw.100万

Batch#05131JH
滅菌水 ○ △ － ×

④ HPC H 滅菌水 － ○ △ －

⑤ MC 4,000cps 滅菌水 － ○ － －

⑥ MC 400cps 滅菌水 － ○ － －

⑦ 三千本膠 滅菌水 － ○ － －

DMSO：ジメチルスルホキシド

○：完全に溶解，△：半溶解（完全に溶解せず，やや不透明な状態），

×：不溶（溶解せず），－：未実施
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写真2 各高分子材料を含む液体培地の様子（培養前)

写真の上段：濃度0.1％，下段：濃度0.5％

左から，①パラロイドＢ72，②HPC Mw100万（2004），③HPC Mw100万，④HPC H，⑤MC 4000

cps，⑥MC 400cps，⑦三千本膠，⑧煮出しフノリ，⑨精製フノリ，⑩コントロール グルコース

写真3 Bacillus thuringiensisＫ5916-1-2bの培養結果（培養２回目，３週間後)

写真の上段：濃度0.1％，下段：濃度0.5％

左から，①パラロイドＢ72，②HPC Mw100万（2004），③HPC Mw100万，④HPC H，⑤MC 4000

cps，⑥MC 400cps，⑦三千本膠，⑧煮出しフノリ，⑨精製フノリ，⑩コントロール グルコース
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